
Tableau 2 - Couche de désolidarisation admises en fonction des locaux

Couches de désolidarisation conformes 

au NF DTU 26.2 P1-2 (CGM)

Locaux à faibles 

sollicitations

Locaux à sollicitations 

modérées
Cuisines collectives

Lit de sable
Admis                                      

(avec 2 cm maxi d’épaisseur)
Non admis Non admis

Film de polyéthylène Admis Admis Admis

Feutre bitumé type 36 S Admis Non admis Non admis

Non tissé synthétique Admis Non admis Non admis

Autre dispositif sous Avis Technique*

* ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos du NF DTU 26.2

Se reporter à l’Avis Technique du dispositif


