
Tableau 4 - Cohésion de surface des dalles

Locaux à sollicitations 

modérées
Cuisines collectives

P2 P3

Tout revêtement hors NF DTU 54.1 

et lames de parquet massif de 

largeur supérieure à 120 mm   

posées collées (NF DTU 51.2)

0,8 MPa 0,8 MPa 1 MPa 1 MPa

Lames de parquet massif de largeur 

supérieure à 120 mm posées  

collées (NF DTU 51.2)

1 MPa 1 MPa Non admis Non admis

Revêtement suivant NF DTU 54.1 0,7 MPa 1 MPa 1,5 MPa 1,5 MPa

Type de local en fonction de la sévérité d’usage

Locaux à faibles sollicitations

Cohésion 

minimale 

Pour les bétons    

de chantier ou les 

bétons prêts            

à l’emploi


